TECHNICKY LIST - BETONOVE DLAZEBNIi DESKY

BROZ BOLZANO

CSN EN 1339

Specifikace

B pramyslové vyrabéné betonové dlazeb-
ni desky na bazi cementu a plniva (kameni-
va) modifikované ekologicky nezavadnymi
zuSlechtujicimi pfisadami

B dlazebni desky Broz Bolzano jsou prv-
ky bezfazetové

B betonové dlazebni desky Broz Bolzano
jsou vyrabény, sledovany a kontrolovany
dle evropskych harmonizovanych norem
(CSN EN 1339)

Pouziti

B zpevnéné plochy jako jsou chodniky,
terasy, okoli rodinnych doma, pési stezky,
zahradni chodnic¢ky, apod.

B 1ze pouzit také na mista s nizkym do-
pravnim zatiZzenim, jako jsou najezdy do
garazi (ob&asny pojezd osobnich vozidel
do 3,51)

Prednosti

B pro dosaZeni vysokych uzitnych vlast-
nosti a poZzadovanych estetickych a vizuél-
nich hledisek se betonové dlazebni desky
vyrabi jako dvouvrstvé vibrolisované prvky
B pfiméfena kombinace pohledového
(naslapného) betonu s jadrovym betonem
zajituje velmi vysoké uZzitné vlastnosti:
& odolnost vic¢i obrusu & vysokou pevnost
& odolnost viéi povétrnostnim vlivim -
mrazuvzdornost a odolnost proti plsobeni
vody a chemickych rozmrazovacich latek
& odolnost proti smyku/skluzu & vysokou
trvanlivost

B snadna a rychla pokladka nevyzadujici
specialni technologie

B jednoduchéa opravitelnost s dobrym vy-
sledkem

B distanéniky nezasahujici do naslapné
plochy dlaZzebnich desek

B reliéfni povrch

Technické parametry

Rozméry

d/s/v

S 7 B 7 B

565 /140 / 80 | 125

Mnozstvi

prekryvem proti znecisténi a povétrnostnim
vlivim

Doprava a manipulace

B pii skladovani, manipulaci i dopravé
betonovych dlazebnich desek musi byt
dodrzovany pfisludné platné bezpe€nostni
predpisy (pro silnicni i Zelezniéni pfepravu)
B manipulace s vyrobky se uskutedfiuje
pomoci vysokozdviznych vozikd (VZV),
popf. jinych prostfedkl k tomu uzpusobe-
nych

B s vyrobky Ize provadét i ruéni manipula-
ce spojené s drobnym prodejem, plati vSak,
Ze drobny prodej a vydej vyrobk( z rozbale-
nych palet fidi znala nebo pou€ena osoba
B manipulovat s betonovymi dlazebnimi
deskami Ize jen v pfipadé nerozbalenych
(originalné zabalenych) palet

Skladovani

B maximaini podet palet s vyrobky skla-
dovanymi ve sloupci na sobé jsou 3 palety
B vyrobky je mozné skladovat i na neza-
stfeSenych otevienych plochach, nejlépe
vSak v originalnim baleni, pfi¢emz je nutné
zabranit mechanickému poskozeni jednot-
livych vyrobku

B v ptipadé dlouhodobého skladovani vy-
robkl na paletach doporucujeme z hledis-
ka tvorby vapennych vykvétl pouzit takovy
zplUsob skladovani (zabezpeceni), ktery
zamezi pronikani srazkovych vod a vzdu$-
né vlhkosti dovnitf palet s betonovymi dla-
Zebnimi deskami

Dopliujici informace

B rozdily v barvé a struktufe dlazebnich
desek mohou byt zplsobeny odliSnostmi
v odstinech a vlastnostech surovin a od-
liSnostmi pfi tvrdnuti, kterych se vyrobce
nemduze vyvarovat, a proto nejsou povazo-
vany za vyznamné

Mnozstvi vyrobku na
paleté

| 1755 | 633 | 1112

Pozn: Jedna vrstva na paleté je 0,79 m?

Nabidka barev a povrchi
B BROZ Standard patina

Expedice

B vyrobky jsou uloZeny na paletach EUR
o rozmérech 1 200 x 800 mm

B vyrobky jsou na paleté fixovany pomoci
PET pasek, fixani folie nebo jejich kombi-
naci

B jednotlivé prvky mohou byt proti odéru
chranény jutovymi nebo mirelonovymi pro-
klady

B v zavislosti na exklusivité vyrobku mo-
hou byt palety s vyrobky chranény hornim

B abychom predesli plosnym barev-
nym rozdilim zadlazdéné plochy, je nut-
né pii pokladce odebirat dlazebni prvky
z vice palet a z vice vrstev soucasné

B vyskyt vapennych vykvétd na dlazeb-
nich deskach (vyrobce se jich nemlze vy-
varovat) nema vliv na jejich uzitné vlastnos-
ti a nepovazuje se za vyznamny

B pfipadné dofezani prvkd je nutné pro-
vadét tak, aby nedoslo k poskozeni a zne-
hodnoceni (zaneseni prachovych castic
do naslapné vrstvy) dofezavanych prvka a
zadlazdéné plochy

B v pfipadé predpokladaného dopravniho

Obr. €. 1: DlaZebni deska Broz Bolzano
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BROZ BOLZANO

zatizeni dlazdéného krytu musi byt vybér
dlazby konzultovan s projektantem, ktery
dopravni zatizeni vozidel vezme v GUvahu

Podklad

Podklad je jednou z nejdulezitéjSich ¢asti
pokladky betonovych dlazebnich desek.
SebekvalitnéjSi dlazba nedokaze prenést
a vyrovnat nedostatky nekvalitnich prove-
deni podkladnich vrstev. Podklad (plan)
musi byt fadné zhutnén. Podklad (plan)
doporu€ujeme spadovat a Ffadné odvod-
nit. Skladba podkladnich vrstev je zavisla
na konkrétnich geologickych podminkach
a na nasledném zatiZzeni dlazdéné plochy.
Orientacéni skladby podkladnich vrstev jsou
uvedeny viz Obr. €. 2. Jednotlivé podkladni
vrstvy je nutné spravné a dostate¢né zhut-
nit. Hutnéni doporucujeme po v rstvach o
max. tloustce vrstvy 20 cm. Pro podkladni
vrstvy doporu€ujeme pouzivat pouze kva-
litni kamenivo (s min. mnozstvim jemnych
podilt). Konkrétni frakce kameniva jsou
uvedeny viz Obr. &. 2. Pro provedeni kla-
deci vrstvy je vhodné pouzit drcené kame-
nivo frakce 4 - 8 mm, pfipadné frakce 2 - 5
mm. Nedoporu€ujeme pouzivat pro kladeci
vrstvu kameniva s vysokym podilem pra-
chovych ¢&astic (tzv. prosivky) nebo pisek.
Vlastni urovnani kladeci vrstvy doporuéu-
jeme provadét pres vodici listy. Plochu je
samoziejmeé nutné fadné spadovat a klade-
ci vrstvu vytvofit vySkové pfiblizné o 5 - 10
mm vys8i, vzhledem ke kone¢nému hutné-
ni zadlazdéného krytu.

Pokladka

Betonové dlaZebni desky jsou uréeny pro
ruéni pokladku. Pokladka dlazby se prova-
di na urovnanou kladeci vrstvu. Betonové
dlazebni desky se odebiraji z palety (a
postupné z jednotlivych vrstev) tako-
vym zpusobem, aby nedoslo k podfeni
betonovych dlazebnich desek v dalsi
vrstvé! Postup pokladky je vzdy proti spa-
du dlazdéné plochy. Pokladka dlaZebnich
desek se provadi vzdy jiz z vydldzdéné
plochy. Dlazebni desky se pokladaji v po-
Zadované vazbé tak, aby mezi jednotlivymi
prvky vznikla spara o Sifce 3 - 5 mm. Spa-
ry mezi fadami dlaZzebnich desek musi byt
rovné, coZ by se mélo kontrolovat béhem
kladeni pomoci provazku. V pripadé, ze
jsou na betonovych dlazebnich deskach
patrné zjevné vady, nesmi dojit k zabu-
dovani do konstrukce! Nestandardni roz-
méry, pak feSime dofezanim jednotlivych
prvkl, nikdy vSak na ukonceni dlazdéné
plochy nepouzivame beton. Posledni fazi
pokladky betonovych dlaZzebnich desek
je zasparovani a zhutnéni zadldzdéného
krytu pomoci vibraéni desky. Pfed hutné-
nim poloZzeného dldZzdéného krytu se vzdy
provede jako prvni vyplnéni spar kfemi-
Citym piskem o velikosti zrn max. 2 mm
a nasledné se provede ocisténi plochy.
Kremicity pisek nesmi byt mokry! Tak-
to pfipravenou dlazdénou plochu je teprve
mozné “zhutnit* vibra¢ni deskou. “Zhutné-
nim*“ dlazdéného krytu dojde ke zpevnéni
a srovnani pfipustnych vyskovych toleranci

jednotlivych dlazebnich desek.

111

/ /
Obrazek ¢. 4: UloZeni Obrazek €. 5: UloZeni prv-
prvku pred hutnénim kG po hutnéni

Vibraéni deska musi mit max. hmotnost
100 kg a musi byt vzdy opatfena gumo-
vou (plastovou) podlozkou! S ohledem
na Stihlostni pomér dlazebnich desek, hut-
nime v podélném sméru prvkud. Po “zhutné-
ni“ dlazdéného krytu se doplini spary kie-
micitym piskem o velikosti zrn max. 2 mm.
Spravné vypInéni spar mezi jednotlivymi
dlazebnimi deskami ma vliv na rovnhomérné
rozkladani tlakd pUsobicich na dlazdénou
plochu. Zadné nebo nelpIné vypinéni spar,
muze zpusobit pohyb jednotlivych dlazeb-
nich desek s naslednym poskozenim hran
a pohledové (naslapné) ¢asti prvku.

Vzorové skladby

B kladeci plan skladebné dlazby Broz
Bolzano je vyobrazen v publikaci ,Kladeci
plan - Broz Bolzano*

Udrzba

B vzhledem k lepsimu zpracovani (ideél-
ni zrnitostni kfivce) a vlastnostem (slozeni
eliminujici zarGstani spar) doporu€ujeme
pouzivat pytlovany (suSeny) kfemicity pi-
sek (Brozpisek pytlovany) z doplfikového
sortimentu spole€nosti Beton Broz s.r.o.

B dllezité je vydlazdénou plochu chranit
pfed nepfiméfenym mechanickym posko-
zenim nebo znedisténim

l = A zajisténi delSi Zivotnosti, dosazeni
vy88ich uZithych vlastnosti, zvyraznéni
barevnosti a lepSi udrzby doporucujeme
oSetfit zadldzdénou plochu ochrannym
(impregnacnim/hydrofobizaénim) natérem,
ktery je soucasti doplrikového sortimentu
Beton Broz s.r.o. (SikaFloor®-ProSeal-12
nebo Brozgard®)

B v pripadé zabudovani dlazby do ploch,
kde je pfedpokladané zvySené riziko zne-
¢isténi (plochy pro pojezd vozidel, mista ur-
¢ena pro konzumaci napoju a jidel, plochy
s predpokladanym oSetfovanim chemic-
kych rozmrazovacich latek v zimnim obdo-
bi ¢i jiné druhy znecisténi), doporucujeme
plochu oSetfit ochrannym impregnacnim
natérem

B pii pouziti dlazby u bazénu je nutné
ochranu impregnaénim natérem pravidelné
jednou za rok opakovat

Kvalita (normy)

B kvalita betonovych dlaZzebnich desek je
sledovana akreditovanymi zkuSebnimi la-
boratofemi

B vyroba ve spoleénosti Beton BroZ s.r.o.
je fizena a sledovana dle normy ISO 9001
a systému managementu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci OHSAS 18001

B spolegnost Beton Broz s.r.o. je zapoje-
na do sytému sdruzeného plnéni EKOKOM
pod klientskym &islem FO0050184

B betonové dlazebni desky Broz Bolzano

Pochtizné plochy

80 mm
30 mm

100-150 mm

T T

— Dlazba

— Drcené kamenivo 4-8 mm
— Drcené kamenivo 8-16 mm
— Zhutnéné podloz{

Lehky provoz do 3,5 t
80 mm
30 mm
100 mm
200 mm
100 mm

WL N

— Dlazba

— Drcené kamenivo 4-8 mm
— Drcené kamenivo 8-16 mm
— Drcené kamenivo 16-32
— Stérkopisek

— Zhutnéné podlozi

Obr. &. 2: Varianty skladeb
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BROZ BOLZANO

jsou deklarovany dle CSN EN 1339 Beto-
nové dlazebni desky - Pozadavky a zku-
Sebni metody
Upozornéni
Udaje uvedené v tomto technickém listu
obsahuji v8eobecné informace o vyrobku
a jeho pouziti, které odpovidaji nasim sou-
¢asnym znalostem a zkuSenostem. Od-
chylky se mohou vyskytnout v zavislosti na
zpusobu prace, podkladu a povétrnostnich
vlivech. V pfipadé potieby Zadejte nasi
technickou a poradenskou sluzbu!
CSN EN 1339
. o venkovni a vnitfni
Ur€ené pouziti
plochy
viz ,Obr. ¢. 1: Dlazebni
Rozméry deska Broz Bolzano
Rimini®
Ro%merova presnost +2/+2/+3
d/§/v[mm]
Pevnost v ohybu [MPa] min 4,0
Odo'lnc’)st proti zmra- Tiida 3
zovani / rozmrazovani
g <1,0
[kg'm?]
Tfida 4
Obrusnost <18 000 mm3/
5000 mm?
Odolnost proti smyku / P
skluzu Uspokojivy
Reakce na ohen A1
Platnost
B od 2/2016
ilustracni obrazek
5 d f”‘aj';' poradenstvi pfi realizaci: realizaceinfo@betonbroz.cz (+420 777 222 805)
,’,' R o z technické poradenstvi: technickeinfo@betonbroz.cz (+420 777 223 271)
& reklamace: reklamace@betonbroz.cz (+420 777 223 271)



